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客户名称： 新安天玉有机硅有限公司 

客户地址： 广东清远高新技术产业开发区井岭路 36 号 

 
 
 

样品名称： 液体硅橡胶 

客户参考信息： 见附页 

以上样品及信息由客户提供。 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

SGS 工作编号： TIC1020231018150154AIWQ 

样品接收时间： 2023 年 10 月 23 日 

检测周期： 2023 年 10 月 23 日 ~ 2023 年 10 月 27 日 

检测要求： 根据客户要求检测。 

检测方法： 见后续页。 

检测结果： 见后续页。 
 

 

检测要求 结论 

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863- 铅、汞、镉、六

价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯

二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁

酯(DIBP) 

符合 
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检测结果： 

 

检测部件外观描述: 

样品序号 样品编号 SGS 样品 ID 样品描述 

SN1 A4 SHA23-0172040-0001.C004 无色透明固体 
 

备注： 

          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% 

          (2) MDL=  方法检测限 

          (3) ND = 未检出( < MDL) 

          (4) "-" = 未规定 

 

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863- 铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多

溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯

(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 

 

检测方法： 参考 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017， IEC 62321-5:2013， IEC 62321-7-2:2017， IEC 

62321-6:2015 和 IEC 62321-8:2017， 采用 ICP-OES，UV-Vis 和 GC-MS 进行分析。 
 

 

检测项目 限值 单位 MDL A4 

镉 (Cd) 100 mg/kg 2 ND 

铅 (Pb) 1000 mg/kg 2 ND 

汞 (Hg) 1000 mg/kg 2 ND 

六价铬(Cr(VI)) 1000 mg/kg 8 ND 

多溴联苯之和(PBBs) 1000 mg/kg - ND 

一溴联苯(MonoBB) - mg/kg 5 ND 

二溴联苯(DiBB) - mg/kg 5 ND 

三溴联苯(TriBB) - mg/kg 5 ND 

四溴联苯(TetraBB) - mg/kg 5 ND 

五溴联苯(PentaBB) - mg/kg 5 ND 

六溴联苯(HexaBB) - mg/kg 5 ND 

七溴联苯(HeptaBB) - mg/kg 5 ND 

八溴联苯(OctaBB) - mg/kg 5 ND 

九溴联苯(NonaBB) - mg/kg 5 ND 

十溴联苯(DecaBB) - mg/kg 5 ND 

多溴二苯醚之和(PBDEs) 1000 mg/kg - ND 

一溴二苯醚(MonoBDE) - mg/kg 5 ND 

二溴二苯醚(DiBDE) - mg/kg 5 ND 

三溴二苯醚(TriBDE) - mg/kg 5 ND 

四溴二苯醚(TetraBDE) - mg/kg 5 ND 

五溴二苯醚(PentaBDE) - mg/kg 5 ND 

六溴二苯醚(HexaBDE) - mg/kg 5 ND 

七溴二苯醚(HeptaBDE) - mg/kg 5 ND 

八溴二苯醚(OctaBDE) - mg/kg 5 ND 
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检测项目 限值 单位 MDL A4 

九溴二苯醚(NonaBDE) - mg/kg 5 ND 

十溴二苯醚(DecaBDE) - mg/kg 5 ND 

邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 1000 mg/kg 50 ND 

邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 1000 mg/kg 50 ND 

邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 1000 mg/kg 50 ND 

邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 1000 mg/kg 50 ND 
 

 

备注： 

(1) 最大允许极限值引用自 RoHS 指令(EU) 2015/863。 

(2) IEC 62321 系列等同于 EN 62321 系列。 

(3) 2021 年 7 月 22 号开始，DEHP， BBP， DBP 和 DIBP 的限制适用于医疗器械，包括体外医疗器械，监控

仪表，包括工业监测和控制仪器。 
 

 

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。 

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。 
  



 

 

检测报告 编号：SHAEC23017204008 日期：2023 年 10 月 30 日 第 4 页，共 9 页 
 

 

 

附件 

 
元素检测流程图 

 

样品按照下述流程被完全消解 
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附件 

六价铬检测流程图 
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附件 

 
PBBs/PBDEs 检测流程图 
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附件 

 

Phthalates 检测流程图 
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附件： 

TYL-1113,TYL-1123,TYL-1120,TYL-1126,TYL-1221,TYL-1224,TYL-1225,TYL-1226, 
TYL-1229,TYL-1329,TYL-1325,TYL-1326,TYL-1327,TYL-1328,TYL-1441,TYL-1442, 
TYL-1443,TYL-1445,TYL-1529,TYL-1629,TYL-1729,TYL-1829,TYL-6120,TYL-6121, 
TYL-6123,TYL-6125,TYL-612C,TYL-6220,TYL-6221,TYL-6226,TYL-6229,TYL-6241, 
TYL-6242,TYL-6243,TYL-6310,TYL-6311,TYL-6312,TYL-6319,TYL-631C,TYL-6320, 
TYL-6321,TYL-6329,TYL-6400,TYL-6410,TYL-6411,TYL-6412,TYL-6413,TYL-6414, 
TYL-6415,TYL-6416,TYL-6417,TYL-6418,TYL-6419,TYL-641C,TYL-6420,TYL-6421, 
TYL-6423,TYL-6424,TYL-6425,TYL-6426,TYL-6427,TYL-6428,TYL-6429,TYL-642C, 
TYL-642F,TYL-6441,TYL-6442,TYL-6443,TYL-6460,TYL-6461,TYL-6462,TYL-6471, 
TYL-6472,TYL-6473,TYL-6531,TYL-6541,TYL-6543,TYL-6610,TYL-6611,TYL-6612, 
TYL-6613,TYL-6614,TYL-6615,TYL-6616,TYL-6621,TYL-6623,TYL-6625,TYL-6626, 
TYL-6629,TYL-6700,TYL-6716,TYL-6713,TYL-6715,TYL-6728,TYL-6731,TYL-6732, 
TYL-6733,TYL-6734,TYL-6735,TYL-6742,TYL-6743,TYL-6752,TYL-6753,TYL-6771, 
TYL-6772,TYL-6774,TYL-6781,TYL-6810,TYL-6811,TYL-6812,TYL-6813,TYL-6814, 
TYL-6815,TYL-6816,TYL-6817,TYL-6818,TYL-6819,TYL-6820,TYL-6821,TYL-6822, 
TYL-6823,TYL-6824,TYL-6825,TYL-6826,TYL-6827,TYL-6828,TYL-6829,TYL-6830, 
TYL-6831,TYL-6832,TYL-6833,TYL-6834,TYL-6835,TYL-6836,TYL-6837,TYL-6838, 
TYL-6839,TYL-6A20,TYL-6A21,TYL-6A22,TYL-6A23,TYL-6A24,TYL-6A25,TYL-6A26, 
TYL-6A27,TYL-6A28,TYL-6A29,TYL-6B10,TYL-6B12,TYL-6B14,TYL-6B15,TYL-6B20, 
TYL-6B21,TYL-6B24,TYL-6B26,TYL-6B60,TYL-6B61,TYL-6C10,TYL-6C11,TYL-6C12, 
TYL-6C17,TYL-6C20,TYL-6C20/10,TYL-6C19,TYL-6C21,TYL-6C27,TYL-6C29,TYL-6D20, 
TYL-6D21,TYL-6D23,TYL-6D26,TYL-6D28,TYL-6E00,TYL-6E10,TYL-6E12,TYL-6E14, 
TYL-6E17,TYL-6E19,TYL-6E1C,TYL-6E20,TYL-6E21,TYL-6E22,TYL-6E23,TYL-6E24, 
TYL-6E25,TYL-6E26,TYL-6E27,TYL-6E28,TYL-6E29,TYL-6E2C,TYL-6E42,TYL-6E60, 
TYL-6E61,TYL-6E6C,TYL-6F10,TYL-6F19,TYL-6F20,TYL-6F29,TYL-6G00,TYL-6G10, 
TYL-6G12,TYL-6G14,TYL-6G17,TYL-6G19,TYL-6G1C,TYL-6G20,TYL-6G21,TYL-6G22, 
TYL-6G23,TYL-6G24,TYL-6G25,TYL-6G26,TYL-6G27,TYL-6G28,TYL-6G29,TYL-6G60, 
TYL-6G61,TYL-6G2C,TYL-6G42,TYL-6G6C,TYL-6H00,TYL-6H10,TYL-6H12,TYL-6H14, 
TYL-6H17,TYL-6H19,TYL-6H1C,TYL-6H20,TYL-6H21, TYL-6H22,TYL-6H23,TYL-6H24, 
TYL-6H25,TYL-6H26,TYL-6H27,TYL-6H28,TYL-6H29,TYL-6H2C,TYL-6H42,TYL-6H60, 
TYL-6H61,TYL-6H6C,TYL-6K00,TYL-6K10,TYL-6K12,TYL-6K14,TYL-6K17,TYL-6K19, 
TYL-6K1C,TYL-6K20,TYL-6K21,TYL-6K22,TYL-6K23,TYL-6K24,TYL-6K25,TYL-6K26, 
TYL-6K27,TYL-6K28,TYL-6K29,TYL-6K2C,TYL-6K60,TYL-6K61,XHG-6120,XHG-6410, 
XHG-6920,LSR1850A,LSR1850B,LSR1870A,LSR1870B 
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样品照片： 

 

SHA23-0172040-0001.C004 

 

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用 

***报告结束*** 
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